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(57) Спосіб отримання бактерицидних полісуль-
фонових мембран з формувальної суміші з полі-
сульфону: поліетиленгліколю: диметилацетаміду у
співвідношенні 22:18:60 методом інверсії фаз, що
наносять тонким шаром на скло за допомогою
формувального ножа, витримують на повітрі для
часткового випаровування розчинника з поверхні
полімерної плівки, занурюють скляну пластину із
нанесеною полімерною плівкою у коагуляційну
ванну до утворення мембрани, який відрізняєть-
ся тим, що у формувальну суміш додатково дода-
ють 0,10-1,50мас.% олігоетергуанідинового ком-
плексу з металом загальної формули:
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Корисна модель відноситься до бактерицид-
них полісульфонових мембран для процесів роз-
ділення, що відрізняється присутністю специфіч-
них груп і призначена для обробки стічних вод і
технологічних розчинів, для одержання високоякі-
сної води для потреб медичної, фармацевтичної і
харчової промисловості.

Напівпроникні мембрани отримують переваж-
ним чином шляхом інверсії фаз із полімерних роз-
чинів у апротонних розчинниках [1, 2]. Відомим
способом отримання напівпроникних мембран є
формування шляхом нанесення розчину полімеру
контрольованої товщини (50-500мкм) за допомо-

гою поливального ножа на полімерну неткану під-
кладку, або безпосередньо на скло. Після певного
часу випаровування розчинника із поверхні розчи-
ну полімеру підкладка з полімерним розчином за-
нурюється у ванну із осаджувачем (найчастіше
вода та водні розчини), де відбувається утворення
твердої пористої фази полімеру (мембрани). Конт-
ролюючи концентрацію розчину полімеру та пара-
метри всіх стадій цього процесу (випаровування
розчинника, спосіб осадження, температура, воло-
гість та склад повітря, природу та кількість компо-
нентів формувального розчину тощо) отримують
напівпроникні мікро- та ультрафільтраційні мем-
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брани із різними транспортними і морфологічними
характеристиками.

Бактеріальне забруднення та деструкція хара-
ктерні в тій чи іншій мірі для всіх відомих напівпро-
никних мембран [3].

Найближчим аналогом запропонованої корис-
ної моделі є спосіб отримання полісульфонових
мембран. Він полягає в тому, що мембрани отри-
мують із формувальної суміші розчинів полімерів
методом інверсії фаз. Формувальну суміш готують
в такій послідовності: вводять у розчинник N,N-
диметилацетамід (ДМАА) необхідну кількість полі-
етиленгліколю (ПЕГ) з молекулярною масою 400
та у формувальну суміш додатково додають 0,1-
3,0мас.% аміновмісного олігомеру, розчиняють
полімер - полісульфон (ПС), проводять вакуумне
фільтрування розчину полімеру. Співвідношення
компонентів у формувальній суміші: ПС:ПЕГ:ДМАА
- 22:18:60. Одержану суміш наносять тонким ша-
ром на скло за допомогою поливального ножа,
витримують на повітрі для часткового випарову-
вання розчинника з поверхні полімерного розчину,
занурюють скляну пластину із нанесеною полімер-
ною плівкою у коагуляційну ванну де нерозчинний
у воді ПС осаджують до утворення мембран [4].

Перевагами полісульфонових мембран отри-
маних за найближчим аналогом є їх хімічна та те-
рмічна стійкість, стабільність при низьких та висо-
ких значеннях РН.

Недоліком є те, що вони проявляють коротко-
часну бактерицидну активність (до 30 діб) мають
не високу продуктивність, що в результаті призво-
дить до зниження терміну їх експлуатації.

Задачею корисної моделі є отримання полісу-
льфонових мембран з довготривалими бактери-
цидними властивостями та підвищення продукти-
вності, що забезпечує подовження терміну
експлуатації шляхом зменшення їх біологічного
забруднення продуктами життєдіяльності мікроор-
ганізмів.

Поставлена задача реалізується тим, що по
способу отримання бактерицидних полісульфоно-
вих мембран з формувальної суміші
ПС:ПЕГ:ДМАА в співвідношенні 22:18:60 методом
інверсії фаз, яку наносять тонким шаром на скло
за допомогою поливального ножа, витримують на
повітрі для часткового випаровування розчинника
з поверхні полімерної плівки розчину, занурюють
скляну пластину із нанесеною полімерною плівкою
у коагуляційну ванну до утворення мембрани, згі-
дно із запропонованою корисною моделлю, у фо-
рмувальну суміш додатково додають 0,1-1,5мас.%
олігоетергуанідинового комплексу з металом зага-
льної формули:
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Відмітними ознаками запропонованого спосо-
бу є введення в склад формувальної суміші оліго-
етергуанідинового комплексу з металом вказаної
структурної формули, який в сукупності з іншими
ознаками забезпечує досягнення вказаного техні-
чного результату: отримання полісульфонових
мембран з довготривалими бактерицидними влас-
тивостями та підвищення продуктивності, що при-
водить до подовження терміну експлуатації шля-
хом зменшення їх біологічного забруднення
продуктами життєдіяльності мікроорганізмів.

Олігоетергуанідинові комплекси з металом в
літературі не описані і були вперше синтезовані в
Інституті хімії високомолекулярних сполук НАН
України.

Запропонований спосіб реалізується наступ-
ним чином. Формувальну суміш готують в такій
послідовності: введення у розчинник - N,N-
диметилацетамід необхідної кількості олігоетергу-
анідинового комплексу з металом вказаної струк-
турної формули та поліетиленгліколю з молекуля-
рною масою 400 ("LOBA FEINCHEMIE", Австрія),
розчинення полімеру - полісульфон марки UDEL-
3500 (Solvay Advanced Polymers) без додаткового
очищення, вакуумне фільтрування розчину полі-
меру. Одержану суміш наносять тонким шаром на
скло за допомогою формувального ножа (товщина
шару 0,20±0,05мм), витримують на повітрі для
часткового випаровування розчинника з поверхні
полімерного розчину - 60±5с, занурюють скляну
пластини із нанесеною полімерною плівкою у коа-
гуляційну ванну (t=22±2°С) де нерозчинний у воді
ПС осаджується до утворення мембран.

Всі показники отриманих бактерицидних полі-
сульфонових мембран представлені в таблиці 1-2.
В таблицях наведено:

приклад І - комплекс з сріблом (Ag),
приклад II - комплекс з міддю (Сu).
Приклад І
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Бактерицидну активність отриманих мембран
визначали шляхом фільтрування через досліджу-
вану мембрану суспензії клітин штаму Escherichia
coli HB 101, яку готували у стерильному фізіологі-
чному розчині NaCl. Культуру бактерій, що вирос-

ла на діагностично-диференційному середовищі
Ендо (Fluka, США), вносили у фізіологічний розчин

NaCl до кінцевої концентрації 6101× клітин/мл. Піс-

ля розведення до концентрації 3101× клітин/л,
10мл суспензії відфільтровували через досліджу-
вану мембрану до сухого залишку. Контролем слу-
гувала мембрана за прототипом, тобто з форму-
вальної суміші без додавання олігоетер-
гуанідинового комплексу з металом. Фільтрацію
проводили в установці непроточного типу Amicon
8200 (Millipore Corporation, США) з використанням
термостатування і перемішування об'ємом 0,18дм3

і площею мембрани 26,4×10-4м2. Робочий тиск ста-
новив 0,05МПа. Робоча температура 25°С. Після
фільтрації мембрану інкубували на щільному діаг-
ностично-диференційному середовищі Ендо за
температури 32°С протягом доби. Бактерицидну
активність визначали за кількістю колонієутворю-
вальних одиниць (КУО), що виросли на отриманій
мембрані. Та виражали у відсотках щодо кількості
КОУ, що виросли на поверхні мембрани за прото-
типом.

В таблиці 1 наведені результати бактерицид-
ної активності полісульфонових мембран від вміс-
ту олігоетергуанідинового комплексу з металом в
формувальній суміші до грамнегативної бактерії
Escherichia coli НВ 101.

Таблиця 1

Бактерицидність мембран з формувальної суміші
ПС:ПЕГ:ДМАА - 22:18:60 від вмісту олігоетергуанідинового комплексу з металом (ОЕГК) в ній

Бактерицидність, %
ПрикладКонцентрація ОЕГК, мас.%

І II
Мембрана за найближчим аналогом

0,10 100 90 32
0,50 100 100 98
1,00 100 100 100
1,50 100 100 100

Як показують дані табл.1, антибактеріальна
активність полісульфонових мембран залежить від
концентрації та протийону металу в сполуці оліго-
етергуанідинового комплексу в формувальній су-
міші - при збільшенні її концентрації бактерицид-
ність мембран зростає. Так, при концентрації
0,50мас.% ОЕГК (приклад І та приклад II) в фор-
мувальній суміші бактерицидність мембран скла-
дає 100% і при подальшому збільшенні концент-

рації бактерицидність залишається стабільною.
1,5мас.% ОЕГК - максимально-допустима концен-
трація для формування мембран. Введення вищих
концентрацій олігоетергуанідинового комплексу з
металом у формувальну суміш не дозволяє отри-
мати гомогенного розчину необхідного для фор-
мування мембран. Характеристики отриманих
мембран від терміну їх експлуатації представлено
в таблиці 2.
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Таблиця 2

Бактерицидність (Б, %) та продуктивність
Ju, л/м2×год. отриманих мембран від терміну їх експлуатації (Т, діб)

I II Мембрана за найближчим
аналогомТ, діб

Ju,
л/м2×год.

Б,% Ju,
л/м2×год.

Б,% Ju,
л/м2×год.

Б,%

0 480 100 520 100 108 100
1 476 100 513 100 187 100
2 471 100 510 100 202 100
3 465 100 505 100 220 100
5 463 100 498 100 212 100
7 460 100 492 100 198 100

10 456 100 485 100 195 100
20 450 100 480 100 192 100
30 444 100 477 100 191 100
40 435 100 475 100 189 82
50 432 100 463 85 188 0
60 430 100 459 50 187 0

*Формувальна суміш ПС:ПЕГ:ДМАА - 22:18:60 з вмістом олігоетергуанідинового комплексу з металом
1,00мас.%.

Як свідчать дані табл.2, мембрани отримані з
додаванням олігоетергуанідинового комплексу з
сріблом (приклад І) найдовше проявляють бакте-
рицидну дію (60 діб) на відміну від мембран отри-
маних з додаванням олігоетергуанідинового ком-
плексу з міддю (приклад II) (40 діб), тоді як
мембрани отримані за найближчим аналогом про-
являють антибактеріальну активність до 30 діб
експлуатації. Додавання олігоетергуанідинового
комплексу з металами (приклад І, приклад II) при-
водить до суттєвого збільшення продуктивності
мембрани в порівнянні з мембраною за найближ-
чим аналогом.

Полісульфонові мембрани одержані запропо-
нованим способом забезпечують:

- бактерицидні властивості;
- підвищення продуктивності;
- подовження терміну експлуатації мембрани

шляхом зменшення її біологічного забруднення
продуктами життєдіяльності мікроорганізмів.
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